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1. Définition succincte

1.1 Description succincte

Procéde de cloison de distribution ou de doublage de mur « systéme
FERMACELL locaux EB+p» constitué de plagues de platre
FERMACELL assemblées sur le chantier par vissage sur une ossature
métallique et destinées a éire utilisées dans des locaux ER+ privatifs
tels que définis a I'article 2.1 de 'Avis.

Les plaques FERMACELL sont associées :

= soit & la sous-couche de protecton & leau sous carrelage
WEBER.5YS PROTEC associée & la bande de renfort BE14 ou @ la
sous-couche de protection a l'eau CARROSEC 2 associée & la
hande de renfort CARROSEC 2 avant recouvrement par un revéte-
ment mural céramique collé au moyen d'une des colles visées a
Particle 4.6 du Dossier Technigue ;

« soil 4 un revétement mural plastique tel gue défini dans le Dossier
Technlque 4 l'article 5.6,

1.2 Mise sur le marché

Les plagues FERMACELL objets du marguage CE, par référence a
I'’Agrément Technique Européen ATE-03/0050 sont scumis, pour leur
mise sur le marché, aux dispositions du décret n°92647 du 8 juillet
1982 modifié, concernant Paptitude a I'usage des produits de construc-
tion,

1.3 Identification des éléments

Les plaques mises sur le marché portent le marquage CE accompagné
des informations prévues par 'ATE 03-0050 dont il est fitulaire.

a) Plagues FERMACELL

Les plagues sont identifiées par le marquage suivant apposé au dos :
FERMACELL 10, 12,5, 15 ou 18 suivi du logo CSTBat et du numerg de
certificat, suivi du code usine, du numéro de a ligne, de ia date {der-
nier chiffre de 'année, jour calendaire) et de 'heure de fabrication.

b} colle FERMACELL

Colle a base de paolyurethanne mono-composant conditionnee en

cartouches de 310 mi et 580 ml. Délal de conservation ; 6 mois,

¢ Produits destinés a Ia réalisation de la protection a l'eau
sous carrefage

Ces produits sont :

+ soit WEBER.SYS PROTEC de la sccigté WEBER et BROUTIN de
couleur bleue et la bande de renfort BE 14 ;

¢ s0it CARROSEC 2 de |z société CEGECOL de couleur violette et la
bande de renfort CARROSEC 2, non tissé de 20 cm de large.

2. AVIS

2.1 Domaine d'emploi accepté

Emploi en cloison séparative, de distribution ou de doublage, dans les
locaux classés EB+ privatif au sens du document « classement des
locaux en fonction de I'exposition a 'humidité des parcis » e-cahier
CSTB 3567 mai 2006 et dans les limites précisées a l'article 2 du
Dossier Technique. Le non respect d’un seu! des critéres conduit au
classement du local dans la classe d’exposition 4 I'eau immédiatement
supérieurs.

L'utilisation de ce procédé en local classé EB+ collectif ou EC est
exclue.
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2.2 Appréciation sur le procédé

2.21 Satisfaction aux lois et réglements en
vigueur et autres qualités d"aptitude &
I'emplof

* Stabilité

Les résultats d'essals consignés dans le Dossler Technique montrent
que les clolsons « Systéme FERMACELL locaux EB+ p» v compris
dans les variantes & carreler proposées, résistent avec une securite
convenable a 'action des sollicitations horizontales prévisibles pour les
usages envisages.

* Sdcurité au feu

Lo convenance du point de vie incendie de ces cloisons est 4 examt
ner d'aprés leur masse combustible et le degré d'inflammabilité des
parements en fonction des divers regiemenis applicables aux locaux
considérés,

* Autres qualités d'aptitude a femploi

Le « systéme FERMACELL locaux EB+ p » associé aux cloisons de
distribution et de doublage de mur permet de réaliser dans les locaux
classés EB+ privaiifs des ouvrages satisfaisants aptes & recevoir :

« une finition par carrelage : on se reportera pour ce qui concerne le
choix des prodults ou procédés aux articles 4.5 et 4.6 et pour les
parties soumises au ruissellement direct de I'eau a lariicle 5.3 du
Daossier Technique ci-apres;

+ une finition par revétements muraux plastique destinés 4 cef usage :
on se reportera aux documents de mise en ceuvre cités 4 'article 5.4
du Dossier Technigue.

L& fixation d'ohjet est réafisable 4 'aide des dispositifs habituels prévus

dans le cas des cloisons en plagues de parement en pl&fre tradition-

nelles sous réserve du respect des indicafions du Dossler Technique
refatives notamiment & ia protection de fa plague FERMACELL face au
risque d'humidification au droil de {acorochage.

2.22  Durabilité - entretien

Compte fenu des vérifications effectuées iors des précédents examens
sur les nlagues associées @ un systéme de protection a Peau sous
carrelage, du domaine d'emploi accepté et du retour d'expérience, il
ast estimé que le comportement globa! de ces cloisons sera satisfal-
sant moyennant Yapplication des dispositions particuliéres a mettre en
celvre définies dans larticle 5 du Dossier Technigue.

2.23  Fabrication et contrdle

ta fabiication des plagues FERMACELL doit faire l'objet d'un auto-
contréle interne systématique de fabrication. It est réguliérement sur-
veillé par le CSTB, permettant d'assurer une constance convenable de
la qualité.

2.24 Mise en teuvre

Elie requiert un certain soin et le respect impératif des indications
définies dans le Dossier Technigue pour Te choix des produits associés
et 'exécution des points singuliers (raccords avac les planchers et les
équipements sanitaires, traversées, percements, ...) mais ne presente
toutefois pas de difficulté particuliére pour des enfreprises familiarisées
avec les technigues propres aux ouvrages en plagues de parement en
platre sur ossature.
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2.31  Conditions de fabrication et de contréle des
plagues FERMACELL

Le fabricant est tenu d’exercer sur ses fabrications un contrdle perma-
nent.

Les plagues dolvent répondre aux spécifications indiquées dans le
tableau 1 ci-aprés (les modalités de mesure sont celles définies dans
te Dossier Technique).

En oufre, dans les conditions de mesure indiguées a Yarticle 4.2 du
Dossier Technigue ;

e La reprise d'eay aprés immersion de 2 h doit &tre inférieure a 32 %
par rapport a son poids initial.

« L'absorption d'sau en surface doit &tre inférieure ou égale 2 60 g.

2.32 Conditions de mise en ceuvre

Les prescriptions a appliguer sont celles définies dans le Dossier
Techrique (cf. art. 5 et figures correspondantas).

Dans le cas de bac 4 douche disposé en angle les parements destinés
a recevolr un carrslage doivent &fre constitués de plaques entiéres
(ncn recoupées).

2.33 Prescriptions de conception — coordination
entre corps d'états
Le domaine d'emploi du procédé « Systéme FERMACELL jocaux
EB+ p » a été défini en se basant sur le document « classement des
locaux en fonction de l'exposition a 'humidité des parois » e-cahier
CSTB 3367 mai 2006.
Compte tenu des dispositions particulidgres relatives aux pleds de
cloisons et gux parois revétues de carrelage, les documents particu-
liers du marché doivent préciser qui est chargé de la réalisation de ces
fravaux (mise en place de la sous-couche de protection 3 I'eau sous
carrelage, de la bande de renfort, des fourreaux de traversée de cloi-
son, des joints de mastic),

Pour le Groupe Spécialisé n°9
te Président

J-MFAUGERAS



3. Remarques complémentaires
du Groupe Spécialisé

Le « SYSTEME FERMACELLE LOCAUX EB + p » a falt 'objet d'un
Avis Technigue formulé sous le n*8/03-760.

Depuis, les modifications suivantes ont été apportées :
- Précisions dans e Dossier Technigue et dans les figures jointes,
- Mise a jour des références commerciales des produits associés.

Le Document Technigue d'Application prend en compte la publication
de 'Agrément Technigue Européen ATE 03/0050.

La validité de présent document est subordonnée a ceile de I'Agrément
Technique Européen.

Les appréciations du présent Avis Technique reprennent celles du
précédant sur fa base du retour d'expérience dont justifie le procéde.

Dans le cas de revétement mural par carrelage, {e Groupe a demandé
que l'atiention des utifisatewrs de I'Avis soit aflirée sur le fait que
'entreprise doit respecter les dispositions de l'article 5.3 du Dossier
Technigue. Au cas ol e positionnement des appareils serait modifié
avant travaux, {'entreprise mettant en ceuvre les cloisons devrait avoir
communication des plans mis a jour avant la realisation de ses fra-
VauUX.

Compie-tenu de la chronologie a respecter pour ces fravaux, & importe
de veiller & ce que les dispositions mises en place par les uns ne
soient pas détériorées par les interventions réalisées par les suivants.
En particulier, il est 2 noter que les raccordements doivent faire 'objet
d’une attention particuliére, en vue de garantir la continuité des protec-
tions mises en place.

Pour la mise en ceuvre des revélements plastiques, il convient de se
reporter au document visé a l'article 5.4 du Dossier Technique et de
respecter les dispositicns prévues dans ce document.

Enfin, te G549 tient a préciser que le présent Avis est formulé en sup-
posant que toutes les entreprises intervenant dans la mise en ceuvre
du procédé disposent chacune, pour ies taches qui la concernent, des
qualiifications requises.

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n° 8
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Tableau 1 -

em? exposition 30 minutes

TYPE FERMACELL FERMACELL 12,5 FERMACELL 15 FERMACELL 18
10
Tolérances sur les épaisseurs {mm) +0,3
Tolérances sur la fongueur courante {mm) +
Tolérances sur la largeur courante (mm) +1
Equerrage (mm) +
Résistance a la rupture en flexion :
sens longitudinal > 33 daN > 55 daN > 81 daN > 105
sens transversal > 26 daN > 41 daN > 61 daN >75
Déformation sous charge de : 20 daN 30daN 40 daN 50 daN
sens longitudinal
ftéche maximale admissible :
sous charge 2,3 mm 2,0mm 1,6 mm 1,1 mm
résiduelle 0,3 mm 4,3 mm 0,3 mm 3,3 mm
Déformation sous charge de : 12 daN 16 daN 20 daN 24 daN
sens transversal
fleche maximale admissible :
sous charge 1,2 mm 1,0 mm 0,8mm 0,8 mm
résiduelle 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm
Dureté superficielle @ empreinte {en mm) énergie <15 mm <15 mm <15 mm <15 mm
2,5 joules
Reprise d’eau aprés 2 h d'immersion < 32 % <32 % <32% <32%
Absorption d’eau en surface {g/m?) - surface 314 <1910 <1910 <1910 <1910
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ANNEXE

A. Description

1. Principe

Les cloisons de distribution et de deublage de mur « Systéme
FERMACELL iocaux EB+ p » sont constituées d'una ossature métalli-
que en profilés d'acier galvanisé sur laquelle sont fixées des plagques
FERMACELL ; elles sont utlisees dans les locaux humides « EB+
privatifs » visés & l'article 2 « domaine d'emplol », ci-aprés.

2. Domaine d’emploi

Les plaques utilisées avec les produits visés a I'article 4 et dans les
conditions de mise en ceuvre définies a l'article 5 sont desfinées a la
reaiisation d’ouvrages verticaux dans les locaux classés « EB+ priva-
tifs » au sens du document « classement des locaux en fonction de
PexposHion & 'numidité des parcis — e-cahier CSTB 3567 mai 2006».

3. Dénomination

La dénominaticn des cloisons précise :

e "dpaissenr totale de la cloison,

+ la largeur des montants (48 - 70 - 90)

ex 73 F M 48
4 2) (3) (4)

Cloison FERMACELL (2) sur cssature métallique (3) d'épaisseur totale
73 mm (1}, montant de 48 mm (4).

ex: 93 F M 48
(1 (2) {3) {4}

Cloison FERMACELL (2} sur ossature métallique (3) d'épaisseur totale
93 mm (1), montants de 48 mm (4).

4. Deéfinition des différents constituants

4.1 Ossature

Les rails de fixation haut &t bas et les montants sont des profilés en
tole d’acier conforme a la norme NF EN 14195 ils soni protégés
contre la corrosion pour galvanisation & chaud.

Un autre mode de protection offrant des garanties au moins équivalen-
tes peut étre utilisé (exempie : AZ100)

Ces profilés doivent répondre aux speécifications définies dans ia
norme NF DTU 25.41 (indice de classement P72-203)

411 Rails

Profilés en forme de U destinés & recevoir Fextrémité des moniants et
a assurer la jonction des éléments avec le gros ceuvre,

Désignation des ralls 1 U 28/48/28, U 28/70/28, et U 28/00/28

Epaisseur . L'épalsseur minimale {valeur nominale tolérance déduite)
avec protection est de :

- 0,50 mm {valeur hors protection {&paisseur du coeur) 0,46 mm pour
les rails et corniéres pour une protection Z 275

4.12 Montants

Profilés dont les ailes ont une largeur minimale de 35 mm &t qui sont
munies de retours pour en augmenter la rigidité.

La largeur d’aile nominale des montants est de 35 mm ou 50 mm.
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Tableau 1 - Montants

type cotes (mm) inertie

montants a b c cm’

C/34/48/36 | 485 24 36 2,9

. C/49/48/51 48,5 49 51 3,9
C/34/70/36 | 685 34 36 6,9

’ D C/39/70/41 68,5 39 419 9,0
: C/34/90/36 | 88,8 34 36 12,5
Cr49/90/51 88,8 45 51 16

Epaisseur: L'épaisseur minimale {valeur nominale tolérance déduite)
avec protection est de :

- 0,56 mm {valeur hors protection (&paisseur du coeur) 0,54 mm} npour
ies rails et corniéres pour une protection Z 140

4.2 Parements

Plagues FERMACELL constituées de fibres de cellulose et de platre
d'épaisseur 10 - 12,5 - 15 et 18 mm fabriquées par la Scciété FELS-
WERKE dans ses usines de SEESEN {(Allemagnie) et WIJCHEN
(Pays-Bas).

Elles sont fabriguées a partir d'un mélange de fibres de cellulose ex-
traites du papier et de platre.

En sortie de chaine, les plagues regoivent une impression de silicone
sur les deux faces.

Les plagues doivent répondre aux spécifications définies ci-aprés.
Efles font 'objet d’'un suivi extérieur.

Caractéristiques dimensionnelles des plagues (lableau 2}

Les caractéristique dimensionnelles sont mesurées conformément aux
modalités définies dans le régiement marque NF-Plaques de platre
(NF 081)

Tableau 2 — Caractéristiques plagues

Epaisseur (mm) 10+03 7 125+£03 18403 7 18+0,3

Largeur (mm) 1200 1 1200 + 1 12001 | 1200 £ 1

Longueurs {mm}

varie  de 2400+2 | 240022 2400+2 | 2400+ 2
a 3000+2 | 3000+2 30002 | 300042

Poids kg

pour L. = 2500 mm, 35,9 44.8 53,8 63,8

environ

Caractéristiques mécaniques

Les caractéristigue mécanigues sont mesurées conformément aux
modalites définies dans le réglement marque NF-Plagues de platre
{NF 081)

Tableau 3 : Résistance a la rupture par flexion

Sens transversal | Sens longitudinal
FERMACELL 10 26 daN 33 daN
FERMACELL 13 41 daN 55 daN
FERMACELL 15 &1 daN 81 daN
FERMACELL 18 75 daN 105 daN

Dureté

Diamétre de f'empreinte laissée par une bille de 500 g & une énergie
de 2,5 Joules : < 15 mm (safisfait a I'exigence de haute dureté de la
norme NF P 72-302).



Reprise d'eau aprés immersion

Le comportement a la réhumidification des plagues FERMACELL est

conforme aux exigences ci-aprés :

« reprise d'eau aprés 2 h dimmersion totale : < 32 % par rapport a son
poids initial.
Les éprouvettes 40 x 30 mm sont conditionnées en ambiance labo-
ratoire pendant 2 h. Elles sont ensuite immergées a ptat dans un bas
rempli d'eau pendant 2 h puis essuyées et pesées, L'eau absorbée
est mesurée par la différence de masse entre I'éprouvette sortie
dimmersion et I'éprouvette sechée avant immersion.

+ absorption d'eau en surface aprés 30 minutes :

Les éprouvettes sont sechées en étuve ventilée a 23°C - 50 % HR.
Un anneau de 20 om de diamétre intérieur (surface 314 cm?) est
disposé sur ces éprouvettes. L'anneau est ensuite rempli d'eau pour
un volume de 400 mi.

L'eau absorbée est mesurée par la quantité ¢'eau absorbée pendant
30 minutes : elle doit &tre inférieure ou égale a 60 g soit 1910 g/ma,

La fréquence des essais doit étre la méme que celle définie dans
l'annexe 5 du Réglement d’Application de ia marque NF Plagues de
parement en platre NF 081,

4.3 Fixations

Vis FERMACELL 3,8 x 30 mm et 3,9 x 45 mm, autoforeuses, a féte
cruciforme, protégées contre la corrosion par un traitement de phos-
phatations destinées a la fixation plaque sur plague ou plague sur
ossature metallique.

Agrafes en fil @ 1,2 mm avec dos mini de 10 mm
+ fixation plaque sur plague : agrafes divergentes de 19 mm de lon-
guedur.

» fixation sur ossature bois : agrafes droites de longueur minimum 32
mm,

4.4 Traitement des joints

Colle FERMACELL pour joints entre plaques

Colle & base de pelyuréthanne mono-composant :

* Valeur du pH 4 20°C : neutre

+ Masse volumique : 1,58 g/em®

« Conditionnement ; cartouche de 310 mi ou gaine aluminium 580 mi

« Délai de conservation ; 6 mois

« Température de stockage : entre 5 et 25°C.

Cette colle fait I'objet d'un essal de résistance en flexion sur éprouvette
reconstituée de 150 mm x 100 mm testée en flexion 3 points - entr'axe
120 mim, La résistance en flexion doit éfre supéileure & 5,5 Nimm2.
Joint de raccordement

Mastic acrylique de la Société ELCH ou élastomére 1are catégorie
(etasticite supérieure & 20 %) livré en cartouche de 310 i,

Enduit

Enduit & base de platre CE 78 faisant Fobjet d'Avis et de Certificat

CSTBat utilise pour surfacer le joint colle arasé et reboucher les pas-
sages de fixations {passages de t6tes de vis ou d'agrales),

Autre systéme d'enduit & base de platre utilisé dans le traitement des
joints associé a une bande papler faisant 'objet d'un Avis Technigue et
d'un Certificat CSTBat associé,

En cas de finition par carrelage, I'appfication d’enduit en surfagage de
joint et rehouchage des fixations n'est pas nécessaire.

4.5 Sous-couche de protection a I’eau sous
carrelage (SPEC)

4,51  Produits WEBER et BROUTIN

a) SPEC WEBER.SYS PROTEC de la Société WERER et BRQUTIN
France ;

Ce systeme fait Fobjet d'un Avis Technique formulé sous le
n"13/03-951 V1 auquel il convient de se reporter pour une définition
plus précise du systeme et de sa mise en ceuvre,

Applicable en 2 couches {consommation 400 g/m? par couche), en
association avec une bande de renfort BE 14 de la Société WEBER
et BROUTIN France pour tout raccord en angle, cueillies de cloi-
sons, angle saillant, etc...

Liquide prét & I'emploi, composé de résines en émulsion, de char-
ges minerales silico-calcaires et adjuvants spécifiques, Seaux plas-
tiques de 7 et 20 kg. Couleur ; bleu,
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- Epafsseur : 1 mm en moyenne
- Délal entre 2 couches: au moins 3 heures (sec au foucher}
- Deélai minimum avant pose carrelage : aumoins 12 h

b) Fixateur WEBER.PRIM RP de la 5t&8 WEBER et BROUTIN

Durcisseur de fond. Produit prét & I'emploi incolore, & base de
white spirit et résine de polyuréthanne en dispersion - de densité
0,8 kg/dm®. Séchage 4 a 6 heures - bidons métalliques de 5 ou 15
litres - consommation : 150 & 200 g/m?2.

¢} Bande de renfort BE 14 de 11,5 cm de large en rouleau de 10 m
constitué d'un tissu polyester et d'une partie centrale en caout-
chouc. Elle se découpe facliement avec des ciseaux.

452  Produits CEGECOL
a) SPEC CARROSEC 2 de la soclété CEGECOL
Ce systéme fait I'objet d'un Avis Technigue formuié sous le
n°13/05-996 auquel il convient de se reporter pour une définition
plus précise du systéme et de sa mise en ceuvre.
Applicable en 2 couches (consommation 400 g/m? par couche), en
application avec une hande de pontage CARROSEC 2 NON-TISSE
de la sociéte CEGECOL pour tout raccord en angle {sortant et en-
trant) et toute zone de raccordemeant (orifices, passage de tuyaute-
rie, etc...)
Liquide prét & 'emploi, composé de polymaeres figuides, Seaux de 7
at 20 kg. Couleur : bleu-vert
- Délal entre 2 couches : au moins 2 (sec au toucher)
- Delai minimum avant pose carrelage : le lendemain
Primaire CEGEPRIM AN de la Sté CEGECOL
Primaire en émulsion de résines synthétiques dans I'eau - sans sal-
vant - de densité 1 kg/m®, de pH 8 (+/- 13, de couleur viciel. Recou-
vrable aprés 2 heures — Jerrican de 20 litres cu boutsille de 1 litre —
consommation : 150 a 200 g/m*passe.
c) Bande de renfort CARROSEC 2 NON-TISSE de la Sté CEGECOL
en rouleau de 20 cm x 14 m de large.

b

~

4.6 Produits associés

461 Produits WEBER et BROUTIN

+ Mortier-colle Weber.col flex ou Weber.col plus de la Sté WEBER et
BROUTIN France : mortier-colle & liants mixtes incorporés de 2 4 10
mm d'épaisseur d’un certificat certifie CSTB certified. Produit en
poudre conditionné en sacs de 25 kg.

« Mortier de jeintciement Weber joint fin de la Société WEBER ef
BROUTIN France ;: mortier a base de ciment pour réalisation de
joints de carrelages hydrofuges, de 1a 6 mm.

« Mortier de jointoiement Weber.joint proxy de la Société WEBER et
BROUTIN France, pour réalisation de jcints de carrelages soumis &
de fortes contraintes anti-acides st anti-bactéries : péte & 2 compo-
sants a mélanger, pour joints de 3 & 15 mm de large.

4.62 Produits CEGECOL

« Mortier-colle CARROFLEX de la Sté CEGECQL : Mortier-colfe a
adhérence améliorée faisant 'objet d'un cerificat certifié CSTS certl.
fied. Produit en paudre grise ou blanche 2 base de ciment, sable et
adjuvants, conditionné en sacs de 10 et 25 kg.

Mortier de jointoiement CARRCJOINT de !a Société CEGECOL .

Mortier & base de ciment pour réalisation de joinis de carrelages hy-
drofuges, de 1 a 6 mm, conditionné en sac de 5 et 25 kg.

» Mortier de jointolement EPOFIX CJ de la société CEGECOL., pour
réalisation de joints de carrelages soumis a de fortes confraintes an-
ti-acides et anti-bactéries : Pate & 2 composants a mélanger.

4.63 Revétement ceramiques
Les formats de carreaux sent ceux donnés dans le tableau A,

La pose sera réalisée conformément aux dispositions prévues dans fe
Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution des revélements en
carreaux céramigues e-Cahier 3285 V4 mai 2006.



Tableau A ; Nature ef format de carreaux admis en pose collée
murale

Surface maximale des carreaux

Nature et porosité

Adhésif | Mortier-colle
Plaguettes murales de terre
cuite 230 cm?
. 300 cm?
Carreaux de terre cuite (15 15)
Carreaux céramiques pressés
ou étirés d’ahsorptioon d'eau
L)
>6% 1100 om?
Faience {30 x 30)
Pierres naturelles de porosité
z25%
Pierres naturelles de porosité
<5%

Carreaux céramiques pressés
ou étirés d’absorption d'esau <

Tableau 6 : Dimensionnement cloison de doublage naon carrelée

Entraxe 0,60 m
i * -
Ossature Pareme;\nt";mmple Paremer(lrt;;ouble
M 48/35 2,35 2,60
M48/35D 2,80 3,10
M 70/35 2,90 3,25
M70/35D 3,50 3,90
M 90/35 3,40 3,80
M 90/35 D 4,05 4,55
M 48/50 2,85 2.85
M 48/50 D 3,00 3,35
M 70/50 3,10 3.45
M 70/50 D 370 4,15
* Parement simple ; plague de 12,5 (mm) minimum
** Parement double ; plaques 2 x 12,5 (mm} ou 12,5 + 10 (mm)

6 %
Pate de verre, émaux 12¢ cm®
’ (10 % 10)
Masse surfacique du
revétement associé 30 kg/m?

5. Mise ein ceuvre

5.1 Limites de dimensionnement des
ouvrages

L.es limites sont indiquées dans les tablezux ci-aprés ; pour le reste les
conditions de mise en ceuvre proprement dites sont celles visées dans
I'Avis Technique ©9/04-775 relatif aux cloisons de distribution et de
doublage.

511 Cas des cloisons

» Pour les types de finitions autres que de type revétement cérami-
que ; voir les hauteurs limites dans le tableau 4.

Dans le cas d'utilisation de plagues de 15 ou 18 mm d'épaisseur les
hauteurs du tableau 4 seront majorées de 4 %,

¢ Pour les finitions de type revétement céramicue, il convient damélio-
rer [a rigidité des ouvrages dans le sens horizontal, en limitant en-
traxe des cssatures a8 0,40 m au plus pour les cloisons 3 simple
peau réalisées avec des plagues 12,5 -15 ou 18 mm d'épaisseur
{voir tableau 5),

Dans le cas d'utilisation de plagques de 15 ou 18 mm d'épaisseur les

hauteurs du tableau 5 seront majorées de 4 %.

5.12 Cas des doublages de mur

5.121 Domaine d'emploi

Tous fypes de locaux pour lesquels est demandé un renforcement
thermique et/ou acoustique de murs extérieurs ou intérieurs et cec
dans les limites de destination définies par ta norme NF DTU 25.41
{indice de classement P72-203) complétées comme indiqué a i'article
5.122 ci-dessus.

En faisant varier le nombre de plaques, le type d'ossature, I'épaisseur
de [l'isclant, on obtient des performances adaptées aux exigences de
l'ouvrage envisagé (cf. art. 4 des résultats expérimentaux),

Les plaques utilisées avec les produits visés a larticle 4 et dans les
conditions de mise en ceuvre définies a l'article 5 sont destinées a la
réalisation d’ouvrages verticaux dans les locaux classés « EB+ priva-
tif » au sens du document « classement des locaux en fonction de
Pexposition a 'humidité des parois «e- cahler CSTB 3367 mai 2006—
avril 2001,

5.122 Hauteurs maximales d'emploi

En fonction de la hauteur entre plancher on choisira l'ossature et le
type de parement définis dans les tableaux ci-aprés,

a) Pour les types de finitfons autres que de type revétement cérami-
que : volr tableau 6,
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Pour les finitlons de type revétement céramique, l'entr'axe des ossatu-
res est donc réduit 4 0,40 m (cf. tableau 7) pour améliorer la rigidité
des cloisons de deublage simple peau réalisées avec des plagues de

12,5 - 15 ou 18 mm d'épaisseur.

Tableaur 7 : Dimensionnement cloison de doublage carrelée

Entraxe 4,40 m

Ossature Parement simple *
{m)
M 48/35 235
M 48/35D 280
M 70/35 200
M 70/35D 3,50
M 90/35 3.40
M 90/35D 4,05
M 48/50 2,55
M 48/50 D 3.00
M 70150 310
M 70/50 D 3,70

5.2 Conditions d'emploi (tableau 8)

5.3 Cas des finitions par carrelage

Les dispositions suivantes sont 3 prendre a la mise en ceuvre des
ouvrages, dans le cas de finition par carrelage sur sol el mur, pour
éviter les remontées d’eau par capillarité, assurer la protection a la
pénétration d’sau dans les locaux adjacents et la protection du sup-
port :

« protection du pied des ouvrages, par mise en place d'une sous-
couche WEBER.SYS PROTEC ou CARROSEC 2 associée 4 la
bande de renfort BE 14 cu CARROSEC 2 sur foute |a périphérie du
local. La sous-couche doit avoir une emprise au sol de 10 cm mini-
mum au moins et doit remonter sur la plaque de 'ouvrage sur une
hauteur de 5 cm minimum au-dessus du sol fini;

+ application d'une sous-couche WEBER.SYS PROTEC ou
CARROSEC 2 derriére les appareiis et sous toute la surface carre-
lge, Dans fa zone d'emprise du receveur de douche ou de la bai-
gholre, la surface de fa cloison doit étre carrelée sur une hauteur de
2,00 m au-dessus du sol fini avec une tolérance de 10% et au moins
1,80 m du fond de "appareil (bac & douche, baignoire} ; latéralement
la surface carrelée doit dépasser d'au moins 20 cm la zone
d’emprise du receveur de douche cu de la baignoire ; le traftement
des surfaces situées derriére les appareils peut ne pas étre effectue
dans le cas de mise en place, au raccordement entre appareil et pa-
roi verticale aprés mise en ceuvre des joints de plombier, de I'un des
deux dispositifs suivants (cf. figures 1 — 2 — 3} assurant le renvoi
d’eau dans l'appareil :



a. Traifement avec mastic

Un espace de 5 mm au moins est ménagé, lors de la pose du
carrelage, entre le bord de appareil sanitaire et ie carrelage.

Cet espace est comblé ensuite avec un mastic élastomére 1
catégorie.

b.  Traltement avec profilé

La bande de renfort est noyée dans la résine sur [a paroi avec
un retour de 1 cm environ sur {e bord de I'appareil sanitaire.

Un profilé adapté est ensuite mis en ceuvre lors de la pose du
carrelage.

Le cas €chéant, 'angle vertical paroi/bac a douche est traité avec un
mastic élastomére 1°° catégorie pour combler 'espace de 5 mm
ménagé enire le hord de Pappareil sanitaire et le carrelage (cf. para-
graphe a ci-dessus}. Un profilé peut également étre utilisé (cf, para-
graphe b cl-dessus).

+» au niveau des angles renfrants, ta scus-couche WEBER.SYS

PROTEC est associée & la bande de renfort BE 14 ou CARROSEC
2 est associée a la bande de renfort CARROSEC 2 NON TISSE

5.31 Mise en ceuvre de la sous-couche

5.311 Produits WEBER et BROUTIN

La mise en ceuvre du procédé WEBER.SYS PROTEC comprend les
étapes suivantes ;

s Dépoussiérer ies supports

« Appliquer une couche de fixateur WEBER.PRIM RP sur les plagues
FERMACELL puis une premiére couchs de WEBER SYS PROTEC
avec un rouleau de mousse alvéolée, sur une largeur de 20 & 30 cm
environ, au niveau de la jonction avec e so! et doit remonter sur la
plaque de ouvrage sur une hauteur de 10 om minimum au dessus
du sol fini ou au meins de la hauteur de la plinthe, et en partie vert-
cale sur I'ensemble des parties carrelées.

La bande BE 14 est marouflée dans la 1ére couche WEBER.SYS
PROTEC,

« Appliguer une 2™ couche WEBER.SYS PROTEC recouvrant l'en-
semble ainsi gque la premiére couche,

» Laisser sécher au maoins 12 heures avani la mise en uvre du
carrelage ou des appareils sanitaires.

Poser les plinthes et revéfements céramiques avec du mortier-colle
Fermaflex technic ou Fermagres plus.

Réaliser les joints de carrelage avec un mortier de jointoiement &
base de cimant (Weber joint fin),

« Mettre en place un joint de mastic élastomare 1% catégorie extrudé
aia pompe & la jonction du carrelage de saol et de la plinthe.

5.312 Produits CEGECOL

La mise en ceuvre du procédé CARROSEC 2 comprend les étapes
subvantes :

« Dépoussiérer les supports

» Appliguer une couche de fixateur CEGEPRIM.AN sur les plaques
FERMACELL puis une premiére puis une premiere couche de
CARROSEC 2 (600 g/m?) avec un rouleau de alvéoléde, sur une lar-
geur de 20 & 30 ¢m environ, au niveau de fa jonction avec le sol et
doit remonter sur la plague de ouvrage sur une hauteur de 10 om
minimum au dessus du so! fini ou au moins de la hauteur de Ia plin-
the, et en partie verticale sur Yensemble des parties carrelées.

» La bande CARROSEC 2 NON-TISSE est maroufiée dans la 1%¢
ccuche CARROSEC 2.

« Appiiquer une 2°™ couche CARROSEC 2 recouvrant fensemble
ainsi que la premiére couche.

» Laisser sécher 24 heures environ avant la mise en ceuvre du carre-
lage ou des appareils sanitaires.

+ Poser les plinthes ou revélements céramiques avec de mortier-colle
CARROFLEX,

+ Realiser ies joints de carrelage avec un mortier de jointciement a
hase de ciment (CARROJOINT),

» Mettre en place un joint de mastic élastomere 1% catégorie extrudé

a la pompe a lz jonction du carrelage de sol et de 1a plinthe.
Nota : Pour la pose de la bande de renfort et 'application de ta couche
de protection & l'eau sous carrelage, lapplication du fixateur
(WEBER.PRIM RP ou CEGEPRIM AN) est nécessaire sur les plagques
FERMACELL ; dans le cas de liaison avec une chape de héton, une
application du fixateur est réalisée sur la largeur de la bande de pon-
tage.
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5.32 Mortier colle weber.col flex

La mise en ceuvre du mortier-calle weber,col flex ou weber.col plus de
la société WEBER et BROUTIN cu CARROFLEX de la sociéte
CEGECOL doit étre conforme aux dispositions générales définies dans
le Cahier des Prescriptions Techniques pour l'exécution des revéte-
ments céramigues (cahier du CSTB 3285 V4 mai 2006 et modificatif
01).

Les joints entre carreaux sont realisés avec le mortier de jointoiement
a base de ciment weber joint proxy de la société WEBER et BROUTIN
ou CARRQJOINT de la société CEGECOL.,

5.4 Cas des finitions par revétements muraux
plastiques

Il est également possible de mettre un revétement mural en PVC,
appliqué sur toute la hauteur de ia paroi.

Les produits utilisés doivent faire I'objet d'un Avis Technigue visant scn
aptitude & 'emplol pour cet usage (utilisation en local EB+ privaiif).

La liaison solfmur ainsi que les différents raccords seront ceux définis
dans ce document

De la méme maniére, Jes cloisons « Systéme FERMACELL locaux
EB+ p » peuvent recevoir directement le revétemant souple. Aucune
bande de renfort n'est alors nécessaire.

6. Points singuliers

6.1 Traversées de cloison

Eiles sont réalisées par l'intermédiaire de fourreaux non recoupés
(canalisations sous gaines). Aprés calfeutrement, I'étanchéité entre les
fourreaux et la placue de parement est assurée A l'alde d'une gariture
de mastic élastomére 1% catégorie. Ure étanchéité sera effectuée
entre le carrefage et ie fourreau :

- 50it par lintermédiaire d'un joint mastic elastomére 1% catégorle,

- soit par linterposition d'une manchette d'étanchéité Fermacell (di-
mension 120 mm x 120 mm). Aprés avoir appliqué un primaire de type
CEGEPRIM AN de la société CEGECOL puis une premiére passe de
sous-couche de protection & l'eau sous carrelage (SPEC) de type
CARRQOSEC 2 de la société CEGECOL, la manchette d'étanchéité
Fermacell est enfillée sur le passage de tube, puis pressée dans la
premiere couche de SPEC encore fraiche et enfin recouverte par la
seconde couche de SPEC,

6.2 Fixation d'équipements et canalisations

Les apparells sanitaires suspendus peuvent étre fixés directement sur
les cloisons et doublages «Systéme FERMACELL locaux EB+ privalifs
par lintermédiaire de support appropriés aux équipements et fixés sur
des montants d'ossature renforecés.

8.3 Travaux de plomberie
Rappel concernant les travaux de plemberie :

= Un joint mastic do!t étre mis en ceuvre au raccordement des bacs a
douche et des baignoires avec les parois verticales.

« Un dispositif d'appui des appareils déformables (baignoires en
acrylique,...) doit étre mis en ceuvre sur la paral pour ¢viter la da-
formation du joint précédent lors du fonctionnement de ces appa-
reils.

Une protection des traversées de parol par fourreautage doit étre
effectuée et un joint mastic entre les canalisations et les fourreaux
doit tre réalisé.

B. Résultats expéerimentaux

Rappel des essais réalisés dans le cadre des Avis Technigues précé-
dents

Résultats des essals (rappert d'essais du CSTB - RE n® 94/333/01 Juin
95 et RE 38 571 AoGt 1995 du CSTB) ayant permis de porter les ap-
préciations du paragraphe 2.2 de 'Avis :

1. Caractéristiques des plaques
FERMACELL

l.es essals ont été réalisés sur des éprouvettes séchées jusgu'a masse
constante aprés passage dans une étuve ventilée & 40°C & 4°C {ta-
bleau 12}



Classement de réaction au feu des plagues FERMACELL :
Réaction au feu : A2.51 do
Absorption d'eau :
Essais réalisas par le faboratoire du fabricant
- Méthode anneau — surface 314 cm?
Exposition : 30 minutes : 780 g/m®
- Méthode selon NF EN 520
Surface 100 em”- Exposition 2 heures : 1770 g/m2

2. Essais sur cloison «Systéme
FERMACELL locaux EB+ privatif» 72/48
(avec ou sans revétement carrelage)

Cloison 72/48 de 1,20 m de farge - 2,50 m de hauteur montée sur
ossafure métallique a entraxe 0,60 m- Plague FERMACELL 12,5
avec :

maguette n® 2

face carrefée 15 x 15 cm coté exposé aux chocs ou
face surlaquelle est appliquée la charge.

face carrelée 15 x 15 cm coté opposé aux chocs ou
face opposée a celle sur laquelle est appliguéde la
charge.

faces non carrelées.

magquette n°® 3

maruette n® 1

2.1 Essais de flexion
Numeéro magquette
1 2 3

Deormatonon) | s
Charg‘? d‘i"hgupture 365 500 380
Déformation {mm) 33 44 52,1

Pliage des Pliage des Pliage des

Mo rupture | O | orlnicu | mertas o
panneau panneau panneau

2.2 Essais de chocs

Les essais ont été réalisés sur ies différentes maquettes visées ci-
dessus & une énergie de 120 Joules avec un sac de 50 kg.

Déformation
Maquette maximale Observations
enregistrée {mm)
Pas de désordre apparent
1 3o ;
consiaté
2 19,4 Pas de desordre’apparent
constaté
3 225 Pas de désordre'apparent
! constate

C. Références

Le procedé de cloison de distribution et de doublage de mur « Sys-
téme FERMACELL locaux EB+p» a déja fait l'objet de plusieurs
milliers de m” en France
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Tableaux et figures du Dossier Technique

Tableau 4 — Dimensionnement cloisons non carrelées

Entraxe 0,60 m Entraxe 0,40 m
Ossature Parement simple * Parement double ** Parement simple * Parement double **
M 48/35 3,00 m 3,35 m 3,30m 370m
M 48/35 D 3.55m 4,00 m 3,85m 4,40 m
M 70/35 3,70m 415 m 4,10 m 4.60m
M70/35D 4.45m 4,85 m 4,30 m 545 m
M 90/35 430m 4,85m 4,80m 535 m
M 80/35 D 515m 575m 570m 6,35 m
M 48/50 325m 3,60m 380m 4,00m
M 48/50 D 3.85m 4,30 m 4,25m 4,75m
M 70/50 4,00m 4,45 m 440 m 490m
M 70/50 D 475 m 5,30 m 525 m 5,85m
* parement simple : plagues de 12,5 (mm)
** parement double : plagues 2 x 12,5 (mm} ou 12,5 + 10 {mm)

Tableau 5 — Dimensionnement cloisons carreldes

Entraxe 0,60 m Evitraxe 0,40 m
Ossature Parement double ** Parement simple * Parement double **
M 48/35 3,35m 3,30 m 3,70m
M48/35D 4,00 m 3,95 m 4,40 m
M 70/35 4,15 m 4.10m 4,80 m
M70/35D 495m 4,90 m 5,45m
M 90/35 485m 480m 535m
M90/35D 575 m 570m 6,36 m
M 48/50 3,60 m 3,60m 4,00 m
M 48/50 D 4,30 m 4,25m 4,75m
M 70/50 4,45 m 4,40m 4,80m
MT7o50D0D 5,30 m 5,25 m 585m
* parement simple : plaguas de 12,5 (mm} minimum
** parement double : piagues 2 x 12,5 imm) cu 12,5 + 10 {mm)
Tableau 8 -
. Support neuf - Type de mur obtenu Pose zone Application
Référence Cpaetf[ggglﬁcie Magonnerie Béton > 15 cm | Béton préfabrigué | trés froide | sur mur ancien
DT 20-1 DTU 23-1 DTU 2241
Doublage sans pare-vapeur P1 Type Ha (%) Type Il () Non Non Cui
N Doublage avec pare-vapeur P3 Type Ha (%) Type (") Type il Oui Oui

* la réalisation de mur type llb et Il (magoennerie) et 11 (béton) est possibie [orsque f'on ménage une lame d'air entre {isolant et le mur extérieur

Tableau 12 -
FERMACELL 10 | FERMACELL 12,5 | FERMACELL 15 | FERMACELL 18
Masse surfacique (kg/m”) 119 14,8 17,9 212
Résistance a la rupture par flexion (daN)
sens longueur {S.L) 37243 594 64 81a92 126 & 140
sens transversal (S.T) 42 245 61465 86 4 96 1322 141
Billage diamétre empreinte (mm) 10a 11 10412 11a13 12413
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Figures du Dossier Technique
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Figure 4 : Traversée de cloison Fermacell par canali-
sation.

TR R
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Plague Fermacell
Sous-couche d'étanchéité
Mortier colle

Carreaux céramigues collés

Jeint mastic 1ére catégorie
mis en oceuvre par le carreleur
{cas o0 Ia manchette
d'étanchéité n'est pas appli-
quée)

Joint mastic 1ere catégorie
mis en oeuvre par le plombier

Manchette d'étanchéité mise
en ceuvre par le carreleur
(cas o0 le Joint mastic 1ére
catégorie mis en ceuvre par
le carreleur west pas appli-
que}

Fourreaux mis en oeuvre par

la ninmhiar
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Figure 5: Traversée en pied de cloison Fermacell
d’une évacuation d’eau d'un appareil sanitaire.
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Figure 6 : Alimentation en eau disposée dans une cloison
Fermacell et débouchant au dessus d’'un appareil sanitaire.
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Figure 7: Percement isolé avec mastic d’étanchéité.
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